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Prediction of Necking in Tensile Test using Crystal Plasticity Model and Damage Model
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In order to predict necking behaviour of aluminium sheets, a crystal plasticity model is introduced 

in the finite element analysis of tensile test. Due to the computational limits of time and memory, 

only a small part of tensile specimen is subjected to the analysis. Grains having different 

orientations are subjected to numerical tensile tests and each grain is discretized by many 

elements. In order to predict the sudden drop of load carrying capacity after necking, a well-

known Cockcroft-Latham damage model is introduced. The mismatch of grain orientation causes 

stress concentration at several points and damage is evolved at these points. This phenomenon 

is similar to void nucleation. In the same way, void growth and void coalescence behaviours are 

well predicted in the analysis. For the comparison of prediction capability of necking, same model 

is subjected to finite element analysis using uniform material properties of polycrystal with and 

without damage. As a result, it is shown that the crystal plasticity model can be used in prediction 

of necking and fracture behavior of materials accurately. 

 

Key Words: Necking (네킹), Crystal Plasticity (결정소성학), Grain Orientation (결정립 방위), Grain Texture (결정립 집합

조직) 

 

 

1. 서론 

 

박판성형 공정에서 네킹과 파단의 예측은 공정 

및 부품의 강건 설계를 위해 매우 중요하다. 특히 

박판 소재의 점진성형공정 (Incremental sheet metal 

forming) 에서는 네킹에서부터 파단까지의 변형이 

성형성을 예측하는데 중요하다. 박판의 성형성 예

측에 가장 많이 그리고 중요하게 이용되는 것이 

성형한계도 1-3 (Forming limit diagram, FLD)이다. 일반

적인 스탬핑 공정에서 네킹까지의 변형율과 파단

까지의 변형율은 거의 비슷하게 측정이 된다. 왜

냐하면, 네킹부터 파단까지의 변형은 매우 국부적

으로 발생하고, 변형율은 측정을 위한 그리드 

(Grid)에서의 평균으로 측정이 되기 때문이다. 하

지만, 박판소재의 점진성형공정에서는 일반적인 

방법으로 구한 성형한계도에 기술된 파단 변형율

보다 큰 변형율까지 성형이 되는 것을 알 수 있

다.4,5 스탬핑과 같은 성형공정에서는 넓은 영역에 

걸쳐 가해지는 응력에 의해 전체적으로 성형이 되

고, 점진성형에서는 공구가 접촉하는 국부적인 영

역에서만 성형하중이 가해지고 그 부분에서만 성

형이 이루어지기 때문으로 사료된다. 이와 같이 
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변형 미케니즘이 다른 공정에서도 일관되게 성형

성을 예측하기 위해서는 네킹과 파단에 대한 근본

적인 분석이 필요하다. 

본 연구에서는 네킹과 파단의 발생 미케니즘을 

분석하기 위해 결정소성학 모델과 손상모델을 유

한요소 해석에 적용하였다. 균일 물성을 이용하는 

인장시험 해석에서는 네킹의 발생을 예측할 수 없

다. 네킹의 발생을 예측하기 위해 초기 결함을 이

용할 수 있지만, 이 방법을 통해서도 정확하게 네

킹을 예측하기는 어렵다. 본 연구에서는 재료의 

결정립간 방위의 불일치로 인한 응력 집중이 네킹

을 유발할 수 있다고 생각하였다. 그래서 각 결정

립을 여러 개의 요소로 분할하고 각 결정립 내의 

요소에는 동일한 방위를 주어 해석을 수행하였다. 

이와 같은 해석을 위해서 결정 소성학 모델을 도

입하였다. 결정 소성학 모델은 소재의 이방성 거

동을 관찰하기 위해 광범위하게 적용이 되어 왔다. 

Yoon 등 6은 정방형 집합조직 (Cube texture)을 가지

는 알루미늄 합금의 이방성 거동을 연구하였고, 

Choi 등 7은 마그네슘 합금의 결정립계 사이에서의 

응력집중에 대해 연구하였다. 결정립 방위를 할당

하기 위해 EBSD (Electron backscatter diffraction) 데

이터를 이용하였다. Dao 와 Li8 는 굽힘 변형에서 

발생하는 균열의 발생을 예측하였다. Ko 등 9은 Ti-

6Al-4V 소재의 프레팅 피로 균열을 결정소성학 모

델을 이용하여 해석하여 재료의 마이크로 구조가 

프레팅 피로에 미치는 영향을 파악하였다. Ha 와 

Kim10 은 속도 독립적 (Rate independent) 결정소성

모델과 속도 의존적 (Rate dependent) 결정소성모델

의 결과를 비교하였다. 

인장 시험에서 네킹 발생 후 인장 하중이 급격

하게 감소한다. 이것은 네킹 발생 후에 단면적이 줄

어드는 원인도 있지만, 재료가 손상이 되기 때문이

기도 하다.11 Nielsen 과 Tvergaard11 는 수정된 Gurson 

손상 모델 12 을 이용하여 마찰열을 이용한 접합판재

의 네킹과 파단을 분석하였다. Zhang 등 13은 연성파

괴 과정을 결함 생성 (Void nucleation), 결함 성장 

(Void growth), 그리고 결함의 합체 (Void coalescence)

로 모델링하고 각 모델의 계수를 실험 결과를 이용

하여 찾았다. 본 연구에서는 단순하면서 많이 사용

되는 Cockcroft-Latham 손상모델 14을 적용하였다. 

결정소성학 모델과 손상모델을 인장시험의 유

한요소 해석에 적용하여 결함의 발생, 결함의 성

장, 그리고 결함의 합체를 초기 결함의 도입 없이 

해석할 수 있었다. 또한 네킹의 발생 과정도 해석

을 통해서 자세히 관찰할 수 있었다. 그리고, 다결

정 균일 물성을 가지는 균일 재료로 해석을 수행

하여 네킹 해석 결과를 비교하였다. 

 

2. 해석 모델 

 

해석은 인장시험 시편에 대해 수행하였다. Kim 

등 15 이 이미 이 문제를 해석하였다. 본 연구에서

는 그 연구의 방법과 결과를 보다 자세히 기술하

고 다결정 균일 물성으로 해석한 결과와 비교 분

석고자 한다. 결정소성학 모델을 이용한 본 해석

에서는 결정립 각각이 여러 개의 요소로 분할되기 

때문에 해석 메모리와 시간의 제약으로 인장시험 

전체를 해석할 수 없었다. 그래서 Fig. 1 에 보인 

것과 같이 시편의 일부분에 대해서만 해석을 수행

하였다. 해석 영역의 위와 아래 면에 인장 변위 

조건을 적용하였고, 왼쪽 면은 소재의 연속성을 

고려해서 x 방향 변위를 고정하였다. 

 

500

1
0
0
0

Unit : µm

Thickness : 50

U
X

=0

X

Y

Free

 
Fig. 1 Definition of analysis domain and boundary 

conditions for tensile test 

 

 
(a)        (b)               (c) 

Fig. 2 (a) Grain shapes, (b) element discretization, and (c) 

detailed view of element shape 

 

해석 시편을 Fig. 2(a)에 보인 것과 같이 결정립

으로 영역을 분할하였다. 결정립은 정육각형 모양

으로 하였고, 크기는 약 40 μm (최대 대각선)로 

하였다. 실제의 결정립 형상과 크기는 다르지만, 
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본 연구에서는 결정립 형상과 크기가 균일하다고 

가정하고 분석을 수행하였다. 각각의 결정립은 Fig. 

2(b)에 보인 것과 같이 약 45 개의 요소로 분할하

였다. 분할된 요소를 잘 보이게 Fig. 2(c)에 확대하

여 도시하였다.  

사용된 소재는 알루미늄 6022-T4 이고, 응력-변

형율 물성은 다음과 같다.  

 

25700020 (6   444 .   ).ε   .σ +=        (1) 

 

압연 방향의 90 도 방향의 시편으로 얻은 최대

인장강도는 195.7 MPa 이고 균일 연신율은 23%, 파

단까지 총 연신율은 28%이다. 다결정 균일 재료 

해석에는 식(1)의 관계식을 사용하였고, 결정소성

학 모델을 이용한 해석에서는 슬립 시스템 (Slip 

system)에서 슬립에 대한 저항 관계식으로 Taylor 

인자를 구해서 수정한 관계를 이용하였다. Taylor 

인자는 몇 번의 사전 해석을 통해서 2.253 으로 결

정하였고, 슬립에 대한 응력-변형율 관계식을 다음

과 같이 수정하여 이용하였다. 

 

2570

)( 0020 (3   197 . 

s
  ).ε   .σ +=       (2) 

 

3. 해석 결과 

 

3.1 다결정 균일물성을 이용한 해석 

다결정 균일 물성을 이용한 해석에서는 네킹이 

발생하지 않는다. 네킹을 유도하기 위해 시편의 

중앙에 인위적으로 그루브 형태의 결함을 주고 해

석을 수행하였다. 그루브 크기 d/w=1/500, 7/500, 

12/500 (d=그루브 깊이, w=시편폭) 의 세가지 경우

와 그루브가 없는 경우에 대해 해석하였다. 해석

은 손상이 고려되지 않은 내연적 (Implicit) 해석과 

손상을 고려한 외연적 (Explicit) 해석 두 가지에 

대해 수행하였다. 결과의 정확한 비교를 위해 요

소 형상은 결정소성학 모델에 이용된 형상 그대로 

사용하였다. 

Fig. 3 은 손상모델 없이 내연적 방법으로 40%

까지 인장 해석한 결과를 보여준다. 그루브 없는 

Fig. 3(a)는 0.34 의 균일한 변형율이 얻어졌고, 그루

브 깊이가 커짐에 따라 그루부로부터 45 도 방향으

로 변형율이 커지기는 하지만 변형이 집중되어 네

킹으로까지는 전개되지 않고 있다. 넓은 영역에서 

변형이 일어나고 있기 때문이다.  
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Fig. 3 Effective plastic strain distributions when  ε2,g =0.4 

(implicit, without damage): (a) d/w=0, (b) 

d/w=1/500, (c) d/w=7/500, (d) d/w=12/500 
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0.07
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(a) ε2,g=0.152 (b) ε2,g=0.152 (c) ε2,g=0.145 (d) ε2,g=0.131
 

Fig. 4 Effective plastic strain distributions when  ε2,g=0.4 

(explicit, with damage): (a) d/w=0, (b) d/w=1/500, 

(c) d/w=7/500, (d) d/w=12/500 

 

Fig. 4 는 손상을 고려하여 외연적 방법으로 해

석한 결과이다. 손상 모델은 ABAQUS17 에서 제공

하는 Johnson-Cook 모델을 이용하였고 이용된 모

델의 계수로는 C1=0.07, C2=0.07, C3=0.003 을 이용하

였다. 실험 결과를 이용하여 최적의 계수를 결정

해야 하지만, 본 연구에서는 손상 모델을 이용한 

네킹의 예측 가능성만을 판단하기 위함이었기 때

문에 임의의 값으로 사용하였다. 손상에 따른 소

재의 연화현상 고려는 ‘DISPLACEMENT TYPE’으

로 하였고, 요소의 평균 크기의 절반인 2.5 mm 을 

사용하였다. Fig. 4 의 결과를 보면 그루브의 깊이가 

작은 경우에는 45 도 방향으로, 깊이가 큰 

(d/w=12/500) 경우는 인장에 수직 방향으로 네킹이 

발생했다. 손상모델을 외연적 해석에 적용하여 해

석하면 그루브의 깊이에 따라 결과의 차이가 있지

만 네킹의 발생을 예측할 수 있음을 알 수 있다.  
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3.2 결정소성학 모델을 이용한 해석 

결정소성학 모델은 결정학적인 슬립 시스템에

서의 변형을 고려한다. 본 연구에서는 Dao 와 

Asaro16 의 논문에 자세히 기술되어 있는 속도 의존

적 TBH 모델을 이용하였다. 모델에 대한 자세한 

내용은 참고문헌 6,16에 기술되어 있다. Fig. 5 는 Fig. 

2 에 보인 각 결정립 내부의 요소에 대해 같은 결

정립 방위를 부여한 결과를 보여준다. R(2,2)는 결

정립 방위와 직교좌표계간의 변환행렬의 (2,2) 성

분으로 다음과 같다. 

 

 Φ    coscoscossinsin  (2,2)
2121

ϕϕϕϕ +−=R  (3) 

 

여기서, ϕ1, ϕ2, 그리고 Φ는 오일러 각도(Euler angle)

이다. 각 절점과 요소의 좌표를 이용하여 각 요소

가 어떤 결정립에 속하는지 분리하였다. 그리고, 

각 결정립에 속한 요소들에 측정한 결정립 방위를 

부여하였다. Fig. 5 에서 각 요소들이 잘 분류되었고, 

같은 결정립에 같은 방위가 부여된 것을 확인할 

수 있어 초기 방위가 잘 부여되었음을 알 수 있다. 

 
1.00

0.93

0.85

0.78

0.71

0.64
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Fig. 5 Contour of R(2,2) showing the correct allocation of 

orientation angles 

 

Fig. 6 은 측정한 1000 개의 결정립에 대한 극점

도와 해석에 이용된 520 개의 결정립의 극점도를 

보여준다. 해석에서 결정립이 520 개이기 때문에, 

1000 개의 방위를 같은 비율로 줄여 520 개를 선택

하여 사용하였는데 비율이 유사하게 잘 선택이 되

었음을 알 수 있다.  

네킹 발생 이후 급격한 하중 강하를 예측하기 

위해 손상 모델을 적용하였다. Cockcroft 와 

Latham14 은 손상을 주응력과 유효변형율 증분으로 

다음과 같이 제안하였다.  

Used

111 pole figure

RD

TDTD

RD

Measured

111 pole figure

 

Fig. 6 (111) Pole figure for 6022-T4 sheet sample 

 

1

0

D d
ε σ

ε

σ

= ∫
             

 (4) 

 

여기서 D 는 손상값, ε 는 유효변형율,  σ 는 유

효응력, 그리고 
1

σ 는 주응력이다. 본 연구에서는 

응력이 일정 값 이하일 때는 손상이 발생하지 않

고, 임계값 이상의 응력이 유발되었을 때 손상이 

발생한다고 가정하여 다음과 같이 수정하여 사용

하였다. 
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else
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∆εσ

dεσ

dD cr

crcr
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 ∫= dDD .              (6) 

 

여기서 σcr 은 손상이 시작되는 임계 주응력, 
cr
ε ∆

은 손상이 누적되어 파단이 발생하는 임계 주변형

율, 그리고 ε1 은 주변형율이다. 여러 가지 값으로 

사전 해석하여 σcr=500 PMa, 
cr
ε ∆ =0.1 을 사용하였

다. (6)은 주응력이 임계응력보다 크고 주변형율이 

인장인 경우 손상이 누적되고, 그렇지 않을 경우 

손상의 누적이 없음을 의미한다. 손상이 발생하면 

소재에 미세 균열이 생성 (Void nucleation) 되었다

고 볼 수 있다. 유한요소 해석에서 이와 같은 균

열을 직접 반영하기 쉽지 않기 때문에 손상에 따

른 소재의 연화로 다음과 같이 고려하였다. 

 

 )1(
,, oijnij

D σσ ×−=            (7) 

 

여기서 σij,n 은 손상된 소재의 응력성분이고, σij,o 는 
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손상이 고려되지 않고 계산된 응력성분이다. 결정

소성학 모델을 이용한 응력계산과 식(5)~(7)의 결

함 관련 식의 적용은 ABAQUS17 사용자 사용함수

인 VUMAT 을 이용하였다. 
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(a)      (b)     (c)    (d)     (e)    (f) 

Fig. 7 Major stress distributions when (a) ε2,g =0.000, (b) 

ε2,g =0.075,  (c) ε2,g =0.145, (d) ε2,g =0.210, (e) 

ε2,g =0.241, and (f) ε2,g =0.272 
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Fig. 8 Von-Mises stress distributions when ε2,g=0.02 
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Fig. 9 Major strain distributions when (a) ε2,g=0.000, (b) 

ε2,g=0.075,  (c) ε2,g=0.145, (d) ε2,g=0.210, (e) 

ε2,g=0.241, and (f) ε2,g=0.272 

 

Fig. 7 은 인장이 진행되는 과정에서 주응력 분

포를 보여준다. 그림 제목에서 ε2,g 는 시편의 게이

지 변위로부터 계산한 게이지 변형율을 의미한다. 

다결정 균일 물성을 이용한 해석 결과와 달리 소

재의 여러 부분에서 불균일 응력이 발생함을 알 

수 있다. Fig. 7(f)에서 요소가 많이 변형된 부분에

서 응력이 작은 이유는 손상모델에 의해서 연화가 

되었기 때문이다. 응력이 집중되는 부분을 확대한 

Fig. 8 을 보면, 결정립계에서 응력이 집중됨을 알 

수 있다. 이것은 결정립간의 방위 차이로 인해 변

형이 부드럽지 않기 때문으로 사료된다.  

Fig. 9 는 해석 단계에서 주변형율 분포를 보여

준다. Fig. 7 의 주응력 분포와 같이 변형율이 균일

하지 않고 여러 점에서 변형율이 크게 나타남을 

알 수 있다. Fig. 10 은 식(5)와 (6)을 이용하여 계산

한 결함의 분포를 보여준다. 게이지 변형율 

ε2,g=0.075 (Fig. 10(b)) 까지는 손상이 발생되지 않고, 

게이지 변형율 ε2,g=0.145 (Fig. 10(c))부터 손상이 발

생됨을 알 수 있다. Fig. 10(c)에서 소재의 여러 점

에서 손상이 발생됨을 알 수 있는데, 이것은 결함

의 생성 (Void nucleation) 현상이라고 볼 수 있다. 

Fig. 10(d)와 (e)에서는 더 많은 곳에서 결함이 생성

되고 있고, 기존의 결함은 성장 (Void growth) 함을 

알 수 있다. Fig. 10(f)에서 성장하는 결함들이 여러 

개 모여 합쳐지는 것을 알 수 있는데, 이것은 결

함의 합성 (Void coalescence)와 같다고 볼 수 있다.  

이 결과로 볼 때, 결정소성학 모델과 결함 모

델을 사용하여 소재의 변형을 해석할 경우 결함의 

생성과 성장을 잘 예측함을 알 수 있다. 
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Fig. 10 Damage value distributions when (a) ε2,g=0.000, 

(b) ε2,g=0.075,  (c) ε2,g=0.145, (d) ε2,g=0.210, (e) 

ε2,g=0.241, and (f) ε2,g=0.272 

 

4. 결론 

 

본 연구에서는 결정소성학 모델과 손상 모델을 
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유한요소 해석에 적용하여 초기 결함 없이 박판 

소재의 인장시험에서 발생하는 네킹 현상을 예측

하였다. 해석을 통해서 결함의 발생, 성장, 그리고 

합성 미케니즘을 묘사할 수 있었다. 또한, 균일 재

료로 가정한 해석을 수행하여 네킹의 예측 가능성

을 분석하였다. 손상 모델이 없는 내연적 해석의 

경우 초기 결함을 주어도 네킹의 예측이 어려웠고, 

손상 모델을 적용한 외연적 방법의 경우 네킹의 

예측은 가능했지만, 초기 결함에 영향을 많이 받

받는 것 알 수 있었다. 결정소성학 모델을 이용한 

해석에서는 보다 논리적인 기준으로 네킹의 해석

이 가능하였다. 
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